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Rys. powyżej  przedstawia zestawienie obrazów z mikroskopu optycznego pokazujące 

zawiesinę nanorurek w cieczy jonowej z surfaktantem w różnym czasie przebywania próbki w 

łaźni ultradźwiękowej. 

 

Fig. above presented the images from the optical microscope showing the suspension of 

nanotubes in the ionic liquid with a surfactant at different residence time of the sample in an 

ultrasonic bath. 


